weber.floor 4815

PVC-Klebstoff SE

Technisches Merkblatt rweber

SAINT-GOBAIN

Anwendungsgebiet

« universeller PVC-Einseit-Klebstoff
« flirhomogene und heterogene PVC-Beldage
« in Platten und Bahnen
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Produkteigenschaften
« EMICODE EC 1 PLUS: sehr emissionsarm

« hoher Widerstand gegen Weichmacherwanderung
» keine Verfarbung auch bei diinnen PVC-Beldgen

weber.floor 4815

Sehr emissions- und geruchsarmer Dispersionsklebstoff zum Verlegen von PVC-Beldgen

Anwendungsgebiet

weber.floor 4815 wird fiir die Verklebung von homogenen und heterogenen PVC-Belagen in Platten und Bahnen und fiir CV Belage verwendet.
Produktbeschreibung

weber.floor 4815 ist ein werksmaRig hergestellter, verarbeitungsfertiger, |6semittelfreier Dispersionsklebstoff
Produkteigenschaften

|6semittelfrei

EMICODE EC 1 PLUS: sehr emissionsarm

leicht verarbeitbar

hoher Widerstand gegen Weichmacherwanderung

stuhlrollengeeignet unter Belagen

keine Verfarbung auch bei diinnen PVC-Beldgen

auf FuBbodenheizung geeignet

mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-155.20-350

Technische Werte

Abliiftezeit: 10 bis 15 Min.
Einlegezeit: ca. 30 Min.
Temperaturbestandigkeit: 5 °C bis 30 °C
Verarbeitungstemperatur (Luft): von 18 °C bis 30 °C
Verarbeitungstemperatur (Untergrund): 15 bis 30 °C
Konsistenz: viskos

Volle Belastung: >24h

Qualitédtssicherung
weber.floor 4815 unterliegt einer standigen Giitekontrolle durch Eigenliberwachung.
Allgemeine Hinweise

Bitte beachten Sie auch folgende Normen und Merkblatter: DIN 18 365 ,Bodenbelagsarbeiten”; Merkblatt des Industrieverbands Klebstoff
,Beurteilen und Vorbereiten von Untergriinden — Kleben von elastischen und textilen Bodenbeldgen”; Merkblatt des Bundesverbandes Estrich
und Belag (BEB) ,Beurteilen und Vorbereiten von Untergriinden®, Verlegen von elastischen und textilen Bodenbeldgen, Schichtstoffelementen
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(Laminat), Parkett und Holzpflaster; Beheizte und unbeheizte FuRbodenkonstruktionen; Technische Information 9/2009 des Bundesverbandes
Estrich und Belag (BEB) ,,Beurteilung und Vorbereitung der Oberfldche von Anhydrit-FlieRestrichen”

Relative Luftfeuchtigkeit wahrend der Trocknung max. 75 %.

Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlangern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkiirzen die Einlege-, Abbinde-
und Trocknungszeiten

Material ist frostempfindlich
Die Angaben der Bodenbelagshersteller sind unbedingt zu beachten.

Angebrochene Verpackungen dicht verschlieBen und Inhalt rasch aufbrauchen

Besondere Hinweise
FuBbodenheizung sollte mindestens 48 h vor und nach Belagsverlegung abgeschaltet sein.
Keine schweren Gegenstande auf den neuen Bodenbelag stellen oder verschieben solange der Klebstoff nicht vollstandig ausgehartet ist

Der Bodenbelag kann nach ca. 24 Stunden nass gereinigt werden.

Untergriinde
auf saugenden und nicht saugenden Untergriinden, Beton, Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesen,
Gussasphalt, Steinholzestrich, Trockenestrich, Spanplatten und andere Holzuntergriinde

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sauber, tragfahig und zur Verklebung geeignet sein.

Grundsatzlich ist auf allen Untergriinden vor Auftrag des Klebstoffes eine Spachtelung mit weber.floor Spachtelmassen (z. B. weber.floor 4031)
zu empfehlen.

Ist ein dickschichtiger Ausgleich erforderlich, sollten weber.floor Ausgleichsmassen verwendet werden.

Verarbeitung
Belag verlegen:

Der Klebstoff ist vor Gebrauch gut aufzuriihren und anschlieBend mit einer geeigneten Zahnspachtel gleichmaRig aufzutragen. Klebstoffnester
sind zu vermeiden.

Zahnspachtel mit Al oder A2 Zahnung verwenden.

Bodenbelag nach ausreichender Abliiftzeit in das Klebstoffbett einlegen und gleichmaRig von innen nach auBen andriicken, um eine blasenfreie
und vollstandige Verklebung zu erreichen.

Nur so viel Klebstoff auftragen wie innerhalb der Einlegezeit belegt werden kann. Offene Zeit ca. 30 Minuten in Abhangigkeit von Temperatur
und Luftfeuchtigkeit.

Nachbehandlung:

Nach dem Einlegen ist der Bodenbelag anzuwalzen; dieser Vorgang muss nach ca. 30 Minuten wiederholt werden.

Der Bodenbelag kann nach 24 Stunden nass gereinigt werden.

Die Werkzeuge kénnen mit Wasser gereinigt werden, solange der Klebstoff noch nicht vollstandig ausgehartet ist.

Ein VerschweiBen der Beldge sollte erst nach Erreichen einer ausreichenden Haftung erfolgen, dies ist nach ca. 24 Stunden der Fall.
Verlegung auf Démm- oder Trennunterlagen:

Zur Entkopplung und Trittschallddmpfung kann der PVC-Belag als Bahnenware auf der Unterlage weber.floor Dimmunterlage PVC mit weber.
floor 4815 PVC-Klebstoff SE fest verklebt werden. Die Dammunterlage wird ebenfalls fest am Untergrund mit weber.floor 4815 PVC-Klebstoff SE
verklebt.

Zum Schutz vorhandener Bodenbeldge kann die Trennunterlage weber.floor Schutzvlies lose verlegt werden. Die feste Verklebung des PVC-
Belages als Bahnenware auf der Unterlage erfolgt mit weber.floor 4815 PVC-Klebstoff SE. Dabei darf die maximal zusammenhdngende Flache
70 m? nicht Gberschreiten.
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Verbrauch / Ergiebigkeit

Zahnung Al: ca.250,0 g/m?

ca.300,0 g/m?

Zahnung A2 :

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit

18 kg

VPE / Palette
30 Eimer

Eimer

Produktdetails

Farbténe:
Cremeweild

Lagerung:

Bei trockener, vor Frost geschiitzter Lagerung zwischen 5° und 30°C ist das Material bis zu 12 Monate lagerfahig.

Stand: 25. Mai 2016 Seite 3/3

~ATTIm
SAINT-GOBAIN

Sitz der Gesellschaft: Schanzenstr. 84 - 40549 Diisseldorf - Telefon +49 211 91 369-0 - Telefax +49 211 91 369-129 - www.sg-weber.de
Handelsregister: AG Diisseldorf HRB 65250 - USt.-Nr.: DE 122392875
Geschaftsfihrung: Florent Pouzet (Vorsitzender), Roman Lackner, Aufsichtsratvorsitzender: Benoit d‘Iribarne




