Technisches Merkblatt "weber

SAINT-GOBAIN

weberton purosol

Fassadenfarbe - Silikon

Verarbeitungsferiger Anstrich auf Silikonharzbasis

Anwendungsgebiet Produkteigenschaften

« flir historische und denkmalgeschiitzte Gebdude « hoch wasserdampfdurchlassig
* zum Schutz des Bauwerks * hoch wasserabweisend

« leichte Verarbeitung « witterungsbestandig
Anwendungsgebiet

Zum Schutz des Bauwerks und zur farbigen Gestaltung von Fassadenflachen, insbesondere zur Renovierung von Altfassaden mit mineralischen
Untergriinden.

Produktbeschreibung

weberton purosol ist I6semittelfreier, wasserverdiinnbarer, hoch wasserdampfdurchlassiger Anstrich

Zusammensetzung

Silikonharzemulsion mit geringen organischen Zusatzen, hochwertige Farbpigmente, Fiillstoff

Technische Werte

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p.: ca. 40

Qualitatssicherung

weberton purosol unterliegt einer standigen Giitekontrolle durch Eigeniiberwachung

Allgemeine Hinweise

* Bei Ausbesserungsarbeiten sind die Putzerganzungen besonders sorgfaltig vorzunehmen und es ist darauf zu achten, dass die
Oberflachenstruktur in Struktur und Harte dem Altputz entspricht, damit es nach Fertigstellung der Streicharbeiten zu keinen Schattierungen
(Fleckenbildung) bei Lichtreflexion kommt.

« Durch die Art des Untergrundes und des Auftragens kann der Verbrauch variieren. Die exakten Verbrauchswerte sind durch Probeflachen am
Objekt zu ermitteln.

« Ausgebesserte bzw. erneuterte Fassadenflachen miissen strukturell einheitlich und rissfrei sein. Unterschiedliche Strukturen im Streichgrund
fiihren zu ungleichen Farbeffekten.

* Nicht zu streichende Flachen, wie z. B. Glas, Holz oder Metallrahmen, missen vor Beginn der Arbeiten gut abgedeckt werden.
« Bei groReren Flachen wird empfohlen, den Inhalt von mehreren Eimern in einem entsprechend groBen GefaR durchzumischen.

« Unterste Temperaturgrenze bei Verarbeitung: + 5° C fiir Umluft und Baukérper. Direkte Regeneinwirkung und Sonneneinstrahlung
vermeiden.

Besondere Hinweise

Voraussetzung fiir eine optisch einwandfreie Flache sind entsprechend ausgefiihrte Dachiiberstande, Tropfkanten und Tropfkanteniiberstdnde.
Durch konstruktive Einfliisse, die nicht in unseren Bereich liegen, kann es trotz der hohen Wasserabweisung zu sichtbaren Ablaufen und Ver-
schmutzungen an der Fassade, Briistungen udgl. kommen.

Bei witterungsbedingter Trocknungsverzégerung kénnen durch Feuchtebelastung (Regen, Tau, Nebel) Hilfsstoffe (Netzmittel) an der Oberfla-
che der Beschichtung transparente, leicht gldnzende Ablaufspuren entstehen. Diese Additive sind wasserl6slich und werden mit ausreichend
Wasser z.B. nach mehrmaligen starkeren Regenfallen selbststdndig entfernt. Die Qualitat der getrockneten Beschichtung wird dadurch nicht
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beeinflusst.

Verarbeitungsschritte

« Als Streichgrund eignet sich jeder abgebundene, trockene, feste, mineralische Untergrund, wie Kalk- und Kalkzementmértel, Beton,
Hydrauerputz, Sandstein etc.

- Bei Renovierungen muss der Untergrund von allen losen, leicht abbldtternden Mortelteilen oder Anstrichresten befreit und durch sorgfaltiges
Waschen gereinigt werden.

- Organische Altanstriche, wie Dispersion- oder Olanstriche sind restlos und porentief zu entfernen, um Wasserdampfdurchléssigkeit zu
ermoglichen.

+ Alte und stark unterschiedlich saugende bzw. leicht sandende Untergriinde sind mit weberprim Silikongrund (1 : 1)
wasserverdiinnt vorzustreichen.

« Der Untergrund muss tragfahig, trocken und sauber sein.

« Untergrundvorbereitung gem. ONORM B 2230 Teil 2.

« Der Grundanstrich wird mit ca. 15 - 20 % Wasser verdiinnt, gut aufgeriihrt und mittels Malerbiirste, Pinsel oder Farbroller gleichmaRig
aufgebracht.

« Der Deckanstrich wird mit ca. 5 - 10 % Wasser verdiinnt. Das Auftragen erfolgt auf trockenem Untergrund mittels Malerbiirste, Pinsel oder
Farbroller, wobei auf eine gleichmaRige Verteilung des Anstriches auf der ganzen Flache zu achten ist.

« Zwischen beiden Anstrichen soll ein Zeitraum von ca. 12 Stunden liegen.

Verbrauch / Ergiebigkeit

fur 2 Anstriche : ca. 0,4 kg/m?

Produktdetails

Farbtone:
Standard Farbtone gemaR dem Farbficher ,color.spectrum®; weitere Farbtone auf Anfrage

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit
Eimer 25 kg
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