Technisches Merkblatt "weber

SAINT-GOBAIN

weberxerm 860 F

Flex-FlieBbettkleber, schnell

Schnell abbindender, flexibler FlieBbettmortel mit Thermo-Hybrid-Technologie

Anwendungsgebiet Produkteigenschaften

« fiir Feinsteinzeug im Auenbereich « C2FTE /S1 nach DIN EN 12004

- fiir groBformatige Fliesen und Natursteine « ermoglicht eine hohlraumarme Bettung
« auch fiir Balkone und Terrassen « mit hoher kristalliner Wasserbindung
Anwendungsgebiet

Zur vollsatten Bettung von Fliesen und Platten aus Naturstein, Steinzeug, Feinsteinzeug, Steingut, Spaltplatten, Ziegelfliesen, sowie Damm-
und Leichtbauplatten auf Beton, Estrich, Gipsfaserplatten sowie beheiztem Estrich, Calciumsulfatestrich und Gussasphalt. weberxerm 860 F
zeichnet sich durch eine relativ schnelle Erhdartung mit hoher kristalliner Wasserbindung, auch bei niedrigeren Temperaturen, aus. Somit ist er
auch fiir verfarbungs- und verformungsempfindliches Verlegegut geeignet. Insbesondere zum Einsatz fiir Balkone und Terrassen, Industriehal-
len, Ausstellungs- und Verkaufsraume, Bahnhdfe und als Systemkleber fiir webertec 826 und webersys 832.

Produktbeschreibung

weberxerm 860 F ist flexibler Diinn- und Mittelbettmdrtel nach DIN EN 12004.

Zusammensetzung

Spezialzement, ausgewahlte Zuschlage, Additive

Produkteigenschaften

« mit hoher kristalliner Wasserbindung

« schnell begehbar und verfugbar

« fiir groRformatige Fliesen und Natursteine

« fiir Feinsteinzeug im Aulenbereich

- ersetzt das Buttering-Floating-Verfahren

« fiir Diinn- und FlieBbettverfahren

« auch als Ausgleichsmortel fiir Schichtdicken von 5 bis 10 mm

- geeignet fiir FuBbodenheizung

Technische Werte

Auftragswerkzeug: Glatter, Zahnspachtel oder Mittelbettzahnkelle
Verarbeitungszeit: ca. 45 Min.

Offene Zeit: ca. 30 Min.

Begehbarkeit: nach ca. 3 Std.

Verfugbar: nach ca. 3 Std.

Voll belastbar: nach ca. 3 Tagen

Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C
Temperaturbestandigkeit: - 20 °C bis +70 °C

Giscode: ZP 1

Brandklasse: A1

Qualitatssicherung

weberxerm 860 F unterliegt einer standigen Giitekontrolle durch Eigeniiberwachung nach DIN EN 12004.
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Allgemeine Hinweise

- Bereits angesteiftes Material nicht mehr verarbeiten.
« Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von + 23 °C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 %.

« Hohere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeiten beschleunigen, niedrigere Temperaturen und héhere Luftfeuchtigkeiten verzogern
den Reaktionsverlauf.

* Metall- und Holzuntergriinde miissen vor der Belegung durch geeignete MaBnahmen vorbereitet werden.

« Fiir die Verlegung sind die DIN 18157, die aktuellen ZDB-Merkblatter sowie die einschlagigen Richtlinien zu beachten. Die jeweilige maximale
Untergrundrestfeuchte darf zum Zeitpunkt der Verlegung nicht tiberschritten werden.

« Bis zur vollstandigen Abbindung ist der Aufbau vor Feuchtigkeit zu schiitzen.
- Feuchte, nasse oder zu kalt gelagerte Fliesen, Platten oder Natursteine diirfen nicht verlegt werden.

+ Bei besonders verfarbungs- und verformungsanfilligen Verlegegiitern ist die Verlegung mit einem wasserfreien Kleber (z. B.
Reaktionsharzkleber) auszufiihren. In Zweifelsfallen sind Vorversuche durchzufiihren.

« Fur die Verklebung von ,Fliese auf Fliese” im AuBen-, Dauernass- und Dauerunterwasserbereich (ohne Abdichtung) empfehlen wir den
hochflexiblen 2-K-Reaktionsharzkleber weber.xerm 847.

- Die Eignung des Natursteines ist durch Vorversuche zu liberpriifen.

Besondere Hinweise

+ Beim Ausgleichen von Untergriinden mit geringeren Druckfestigkeiten und Rohdichten (z. B. Gipsputz, Leichtputze, Porenbetonsteine usw.)
oder beim Ausgleichen von Gussasphalt- und Calciumsulfatestrichen, darf die maximale Kleberbettdicke 3 mm nicht tiberschreiten.

* Nicht in Verbindung mit Nichteisenmetallen wie Zink, Blei, Kupfer oder Aluminium einsetzen. Einbauteile, z. B. Schienen und Kantenprofile,
miissen aus Edelstahl bestehen.

+ Der Klebemortel kann auch auf Verbundabdichtungen aus webertec 822, webertec 824, weberxerm 844 oder webertec 827/827 S sowie auf
webertec 825/826 und webersys 832 eingesetzt werden

 Weitere detallierte Informationen zur Eignung und Einsatzbereich des Klebers finden Sie auf Seite 18-19.

Untergrundvorbereitung

« Die Untergriinde miissen den Anforderungen gemaR DIN 18157 entsprechen.

« Die Untergriinde miissen ausreichend fest, tragfahig, sauber, trocken, formbestdndig und frei von haftungsmindernden Stoffen sein.
Betonuntergriinde mussen frei von Zementleim sein. Ol-, Fett-, Wachs- und Pflegemittelriickstdnde sind vollstandig zu entfernen.

« Alte oder verschmutzte Gussasphaltuntergriinde sind mechanisch aufzurauen. Saubere, ausreichend abgesandete Gussasphaltestriche
konnen ohne Voranstrich liberarbeitet werden, ansonsten sind Gussasphaltestriche mit weberprim 803 vorzubehandeln. Kreidende Anstriche
sowie feste Lack- und Dispersionsanstriche sind mechanisch zu entfernen.

« Die Oberflachen von calciumsulfatgebundenen FlieBestrichen sind anzuschleifen, anschlieBend mittels Industriestaubsauger zu reinigen und
danach mit weberprim 804 zu grundieren.

« Saugende Untergriinde sind mit weberprim 801 und nicht saugende, glatte Untergriinde (im Innenbereich) mit weberprim 803
vorzubehandeln. Beide Untergrundarten konnen auch mit weberprim 804 vorbehandelt werden.

+ Zum Verlegen von Fliese auf Fliese (Innenbereich) ist bei wohnhausiiblicher Nutzung keine Grundierung notwendig. Auf Wandflachen ist eine
Kratzspachtelung durchzufiihren. In gewerblichen Bereichen ist eine Grundierung mit weberprim 803 erforderlich.

- Die notwendigen Untergrundvorbehandlungen sind auf die jeweiligen baustellenspezifischen Gegebenheiten abzustimmen.

Verarbeitung

- Die angegebene Menge sauberes Anmachwasser in ein geeignetes GefaR vorgeben. AnschlieBend Pulver zugeben und mit geeignetem
Riihrwerk knollenfrei verriihren.

« Falls erforderlich kann der Mortel ohne weitere Wasserzugabe mit der Kelle oder einem langsam laufendem Riihrwerk nachgeschlagen
werden.
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